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V/Réf. V/Dde du 10/07/09 EPHREM DISTRIBUTION
Didier FUGON
N/Réf. 06967 du 06/08/09 RN 96 LE LAUZON
Date de rédlisation des essais : 10/08/09 04180 VILLENEUVE
RAPPORT D’ESSAI N° XC09/01698
Nature del’ essai :  APTITUDE AU CONTACT ALIMENTAIRE DESARTICLESEN
CERAMIQUE
Test : CAPACITY TO FOOD CONTACT OF CERAMIC TABLEWARE
N° SFC Désignation del’article Nombre d’ échantillons
SFCN° Article designation Number of samples
33071 Piece A : Gamme domestique 4
Catégoried’ échantillon:  Catégorie 1 (Article plat / Flatware)
Sample category
Norme : NF EN 1388-1: 1996
Procedure
RESULTATS/RESULTS
ECHANTILLONS ra\;‘sl‘i’gg‘;eml r éi:;acﬁ;ddemz Pb en mg/dm? | Cd en mg/dm?
SIALES Filling volume ml | Reference area dn? Polmargiens | Gl mgihr
1 383 3.07 0.016 £ 0.005 <0.0010
2 386 3.07 0.040 £+ 0.006 <0.0010
3 388 3.07 0.027 £ 0.005 <0.0010
4 454 3.07 0.034 + 0.007 < 0.0010

* . are delasurface destinée a entrer en contact avec des denrées alimentaires
Limites admissibles selon directive 84/500/CEE modifiée par directive 2005/31/CE (Permissible limits) :
Pb: 0.8 mg/dm?- Cd : 0.07 mg/dm?

Incertitude associée a la limite de quantification du cadmium : + 0.0006 mg/dm?
(associated uncertainty with the quantification limit of cadmium)

Echantillons conformes aux exigences de la réglementation CEE
Samples in conformity with CEE regulation

PARIS, le 12 aout 2009 La Responsable du
Service Caractérisations
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